
混凝土舖面工初後期養生 

 

    混凝土舖設養生，以下述施工方式進行初期養生及後期養生。 

 

1.  初期養生 

 

    藥液養生(乙烯基養生)方式，在混凝土版表面作膜(乙烯基)養生，即噴灑 

乙烯基乳劑原液的養生方法。 

 

2.  後期養生 

     

給濕養生(墊養生)方式，初期養生後，在混凝土表面蓋墊，1日灑水 2次 

的養生方法。但墊須經常處於濕狀態、混凝土表面不可露出。 
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