
鷹架組裝鷹架組裝

鋼  筋鋼  筋

模板組裝模板組裝

伸縮縫伸縮縫

混凝土灌製混凝土灌製

場鑄混凝土工場鑄混凝土工

水中混凝土工水中混凝土工

水中不分離性混凝土工水中不分離性混凝土工

預壘混凝土工預壘混凝土工
模板拆除

鷹架拆除

場鑄式防波堤堤體工

場鑄式防波堤堤體施工流程如下表

    潮差大處屬待潮工程，在混凝土打設完成前，模板無法承受波浪作用，必要作補強，模板拆除約在混凝土打設完成後1周。
混凝土打設除傳統混凝土打設外，尚有水中混凝土、水中不分離性混凝土、預壘混凝土等。

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 
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